
 

 

 

Peak List 

No.  Pos. [°2θ]  d‐spacing [Å]  Height [cts]  Matched by  Rel. Int. [%] 

1  5.2929  16.69676  93.08  98‐005‐1636  7.72 

2  19.6043  4.52837  427.37  98‐005‐1636  35.45 

3  21.0569  4.21915  671.16  98‐002‐9210, 98‐005‐1636  55.67 

4  26.7298  3.33520  1205.70  98‐002‐9210, 98‐005‐1636  100.00 

5  35.0328  2.56144  111.03  98‐005‐1636  9.21 

6  36.7135  2.44794  240.37  98‐002‐9210, 98‐005‐1636  19.94 
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Pattern List 

No.  Visible  Ref. Code  Compound Name      Chemical Formula 

  Score  SemiQuant [%] 

1  True  98‐002‐9210  Quartz low        O2 Si1     

  64    99 

2  True  98‐005‐1636  Montmorillonite (Ca‐exchanged)  H8.2 Al4 Ca1.2 O27.3 Si8

  21    1 


