
 

 

 

Peak List 

No.  Pos. [°2θ]  d‐spacing [Å]  Height [cts]  Matched by  Rel. Int. [%] 

1  5.2823  16.73026  89.66  98‐005‐1636  16.28 

2  19.5953  4.53041  343.00  98‐016‐2621, 98‐005‐1636  62.26 

3  21.2102  4.18899  550.89  98‐016‐2621  100.00 

4  26.7882  3.32806  272.98  98‐005‐1636  49.55 

5  34.7993  2.57808  115.82  98‐016‐2621, 98‐005‐1636  21.02 

 

Pattern List 

No.  Visible  Ref. Code  Compound Name      Chemical Formula 

  Score  SemiQuant [%] 

1  True  98‐016‐2621  Tridymite O    O2 Si1         

  47    97 

2  True  98‐005‐1636  Montmorillonite (Ca‐exchanged)  H8.2 Al4 Ca1.2 O27.3 Si8

  13    3 
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 Clay,2-40, 32mm,ADS_171b DFWJ glycolated


