
 

 

 

Peak List 

No.  Pos. [°2θ]  d‐spacing [Å]  Height [cts]  Matched by  Rel. Int. [%] 

1  5.1445  17.17812  171.70  98‐015‐9357  30.05 

2  10.6581  8.30074  41.13  98‐020‐1648, 98‐015‐9357  7.20 

3  19.8403  4.47503  571.44  98‐015‐9357  100.00 

4  26.7022  3.33858  413.38  98‐020‐1648  72.34 

5  27.8058  3.20853  332.55  98‐020‐1648  58.20 

6  34.7912  2.57866  113.32  98‐020‐1648, 98‐015‐9357  19.83 

7  35.7091  2.51446  184.84  98‐020‐1648, 98‐015‐9357  32.35 

 

 

 

 

 

Pattern List 

Position [°2θ] (Copper (Cu))
10 20 30

Counts

0

500

1000

1500  Clay,2-40, 32mm,ADS_82 C-3 glycolated



No.  Visible  Ref. Code  Compound Name  Chemical Formula     

  Score  SemiQuant [%] 

1  True  98‐020‐1648  Anorthite, sodian  Al1.66 Ca0.66 Na0.34 O8 Si2.34   

  60    99 

2  True  98‐015‐9357  Vermiculite    C3 H10.5 Al1.28 Mg2.88 N1 O12 Si2.84 

  58    1 


